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前  言
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实 木 地 板 坯 料

1 范围

本标准规定了实木地板坯料的术语和定义、适用木材、要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运
输、贮存的要求。

本标准适用于木材经干燥处理后制成的实木地板坯料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1931 木材含水率测定方法

GB/T1933 木材密度测定方法

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4823 锯材缺陷

GB/T15036.1—2009 实木地板 第1部分:技术要求

GB/T15036.2—2009 实木地板 第2部分:检验方法

3 术语和定义

GB/T4823界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

实木地板坯料 blankforsoildwoodflooring
用木材直接加工而成的地板料。

3.2 
干实木地板坯料 dryblankforsoildwoodflooring
经干燥处理且含水率符合要求的实木地板坯料。

3.3 
湿实木地板坯料 wetblankforsoildwoodflooring
含水率不符合要求的实木地板坯料。

4 适用木材

实木地板坯料适用木材名称应符合GB/T15036.1—2009第5章的规定。

5 要求

5.1 规格尺寸与偏差

5.1.1 尺寸及偏差

尺寸及偏差应符合表1的要求。
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